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BAB V 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan 

 

Simpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian sebagai berikut : 

 

1. Terdapat perbedaan kebocoran mikro komposit nanohybrid yang 

bermakna pasca aplikasi etsa asam tartarat konsentasi 10%, 35%, 

40%, dan fosfat 37% pada kavitas kelas I 

2. Asam tartarat konsentasi 40 % memiliki hasil skoring kebocoran 

mikro paling rendah dibandingkan etsa asam tartarat konsentasi 10%, 

40%, dan fosfat 37% dalam pencegahan kebocoran mikro.. 

3. Asam tartarat konsentrasi 40% dapat digunakan sebagai alternatif etsa 

asam fosfat 37% dalam pencegahan kebocoran mikro. 

5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut: 

1. Perlu dilakukan penelitian untuk mengamati mikrostruktur pada 

permukaan gigi pasca prosedur pengaruh penggunaan etsa asam 

tartarat  konsentrasi 10%, 35%, dan 40% 

2. Dapat dilakukan pengujian scanning electron microscopy (SEM) 

untuk melihat pola mikroporositas pada enamel setelah 

pengaplikasian etsa. 
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