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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Penambahan plasticizer PEG (10, 15 dan 20%) mempengaruhi sifat fisik 

dan mekanik bioplastik. Semakin banyak PEG yang ditambahkan semakin 

besar nilai ketebalan, kadar air, dan kelarutan dalam air, namun 

memperkecil nilai ketahanan air. Semakin lama waktu penguburan maka 

semakin tinggi persentesi penuruan berat bioplastik pada proses 

biodegradasi. 

2. Karakteristik yang optimal yaitu pada bioplastik dengan penambahan 

plasticizer PEG 10% dengan nilai ketebalan 0,234 mm, ketahanan air 

76,93%, kadar air 14,05%, kelarutan dalam air 18,02%, kuat tarik 8,33 MPa, 

elongasi 2%,  modulus Young 4,17 MPa dan biodegradasi pada hari ke-10 

91,80%.  

5.2 Saran 

Perlu dilakukan penelitian dengan variasi komposisi pati kulit singkong, 

kitosan, dan PEG dalam pembuatan bioplastik sehingga dapat menghasilkan sifat 

fisik maupun mekanik yang lebih baik. 

 

  


